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020 Ａ・Ｂ・Ｃ 01 ふ る い 分 け（JIS A 1102 : 2014)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 02 微 粒 分 量（JIS A 1103 : 2014)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 03 粘 土 塊 量（JIS A 1137 : 2014)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 04 
S密度・吸水率（JIS A 1109 : 2006) 

G密度・吸水率（JIS A 1110 : 2006) 
     

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 05 単位容積質量（JIS A 1104 : 2006)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 05 合 成 単 質（JIS A 1104 : 2006)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 06 粒形判定実積率（JIS A 5005 : 2009)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 07 す り へ り（JIS A 1121 : 2007)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 08 安 定 性（JIS A 1122 : 2014)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 09 軟 石 量（JIS A 1126 : 2007)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 10 密 度 1 . 9 5（JIS A 1141 : 2007)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 11 有 機 不 純 物（JIS A 1105 : 2015)      

020 Ａ・Ｂ・Ｃ 12 塩 化 物 量（JIS A 5002 : 2003)      
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